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Die Dammung der Dachschragen bringt nicht nur eine Energieeinsparung und
behagliches Wohnen im Winter, sie schiitzt auch im Sommer vor einer Uberhitzung

der Raume im Dachgeschol3.

Maéglichkeiten der Dachdammung

Soll bei ausgebautem Dachgeschol’ die Dachschrage nachtraglich gedammt werden, gibt

es grundsatzlich folgende Moglichkeiten:

e Aufsparrenddammung
e Zwischensparrenddmmung
e Sonderkonstruktionen wie zum Beispiel:
- Dammung unter dem Sparren: wird meist in Kombination mit einer
Zwischensparrendammung ausgefihrt

- Kombidach: eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrenddmmung

Ist das DachgeschoR unbeheizt, ist die Ddmmung einfach durch Auflegen von
Dammplatten auf die oberste GescholRdecke mdglich — Mehr dazu im Factsheet

,Dammung der obersten GescholRdecke”.

Tipp

In gut gedammten Gebduden sind bei der Zwischensparrendammung
Dammstarken von Gber 30 cm bereits Standard. Wenn Sie unsicher sind, wie viel
Dammstoff sinnvoll ist und welches Dammmaterial sich am besten eignet, fragen
Sie eine Energieberaterin / einen Energieberater in Ihrer Ndhe. Die Kontakte zu
den Energieberatungsstellen finden Sie auf der Website von klimaaktiv.


https://www.topprodukte.at/sanierungstipps
https://www.topprodukte.at/services/sanierungstipps/foerderung-beratung

Aufsparrendammung

Eine Aufsparrenddammung bietet sich an, wenn das Dach inklusive der Dachdeckung
erneuert werden soll. Ein Vorteil gegentiber der Dammung unter dem Sparren ist, dass
kein Wohnraum verloren geht. Es sollte ein abgestimmtes System gewahlt werden. Dieses

besteht aus Dammplatten, Halterung (Befestigung) und Folien.

Ein weiterer Vorteil der Aufsparrenddmmung liegt darin, dass der Dammstoff (iber dem
Holzsparren liegt und somit eine durchgehende Ddmmebene ohne Warmebriicken
vorhanden ist. Eine gute Dammwirkung hangt nicht nur vom gewahlten Dammmaterial
und der Dammstdrke ab, sondern auch von der Ausfiihrungsqualitat. Um die gewlinschte
Dammwirkung zu erzielen und Bauschaden zu vermeiden, ist auf einen

warmebriickenfreien sowie luft- und winddichten Einbau zu achten.

Hinweis

Besonderes Augenmerk ist auf die diffusionshemmende und luftdichte
Ausfiihrung der Dampfbremse zu legen. Warme Raumluft, die durch undichte

Stellen in die DAmmebene eindringt, stellt das groRte Schadensrisiko dar!

Abbildung 1: Aufbau einer Aufsparrenddammung (Energie Agentur Steiermark)
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Vielfach kommen synthetische Dammestoffe, wie EPS, XPS oder Polyurethan (PU) zum
Einsatz. Als Dammmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen finden haufig
Holzfaserplatten Verwendung. Ddmmmaterialen aus Mineralwolle kdnnen ebenfalls fir
die Aufsparrenddmmung eingesetzt werden. Um Warmebricken in den Fugen zwischen
den Platten zu vermeiden und gleichzeitig die Démmung in einer Lage zu verlegen, weisen

die Dammplatten meist eine Nut-Feder-Verbindung auf.

Dammstoffdicke und Zielwert
Je nach Dachaufbau und eingesetztem Dammestoff sind zum Erreichen bestimmter

Warmeschutzstandards unterschiedlich hohe Dammstoffdicken notwendig.

Tabelle 1: Notwendige Dammstoffdicke Aufsparrenddmmung

Dammung Warmeleitfahigkeit Dammdicke fiir Dammdicke fiir
A-Wert W/(m.K) Ziel U-Wert Ziel U-Wert

<0,14 W/(m%K)  <0,11 W/(m2.K)

Aufsparrenddmmung mit Holzfaser 0,040 22 cm 28 cm

Aufsparrenddmmung mit PU, beidseitig 0,025 16 cm 20 cm
alukaschiert

Quelle: Energieagentur Tirol

Tipp

Entscheidet man sich bei der Sanierung eines Gebaudes zu einer
Aufsparrendammung, wird immer auch die gesamte ,,Dachhaut” erneuert. Im
Zuge dessen ist es angebracht, sich liber eine solare Nutzung des Daches
Gedanken zu machen. Bei den derzeitigen Strompreisen — die fiir Endkundinnen
und Endkunden wohl nie mehr auf das Niveau vor dem Ukrainekrieg zurtickgehen
werden — ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen sowohl aus wirtschaftlicher
als auch aus klimapolitischer Sicht sinnvoll. Wir das Gebdude zum Beispiel mit
einer Warmepumpe beheizt, ist in den meisten Fadllen auch Installation eines

Batteriespeichers anzuraten.
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Eine nachtrigliche Anderung der Bauhdhe oder des Grenzabstandes im Zuge einer
Sanierung ist mit der Baubehorde abzustimmen. Bei Gebauden in Schutzzonen oder
denkmalgeschiitzten Hausern gelten besondere Vorschriften und es bedarf einer

gesonderten Uberpriifung und Genehmigung (zum Beispiel durch das Denkmalamt).

Zwischensparrendammung

Beim nachtraglichen Ausbau des Dachgescholies ist eine Dammung zwischen den Sparren
die am haufigsten ausgefiihrte Dammuvariante. Diese Art der Dammung ist nur dann
sinnvoll, wenn Dachdeckung und Abdichtung des Daches intakt sind. Da herkdmmliche
Sparren zirka 12 bis 16 Zentimeter hoch sind, reicht die Zwischendammung allein nicht
aus, um die erforderliche Warmeschutzgiite zu erreichen.

Eine zusatzliche Lattung quer zum Sparren schafft mehr Platz fiir die Dammung und bietet

noch weitere Vorteile:

e Die Warmeverluste (iber den Sparren werden abgemindert.

e In dieser zusatzlichen Ebene kénnen alle Installationen einfach untergebracht werden.

Abbildung 2: Aufbau einer Zwischensparrendammung (Energie Agentur Steiermark)
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Als Dammstoffe fiir eine Zwischensparrenddmmung kénnen Klemmfilze, weiche
Dammplatten oder Einblasddmmstoffe eingesetzt werden. Ublich sind: Mineralwolle,

Holzfaserdammstoff, Hanf, Flachs, Schafwolle und Zellulose.

Fir die Verwendung von Dammmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen gibt es sowohl

von Seiten des Bundes als auch der meisten Lander deutlich erhéhte Férderungen.

Dammstoffdicke und Zielwert
Je nach Dachaufbau und eingesetztem Dammstoff sind zum Erreichen bestimmter

Warmeschutzstandards unterschiedlich hohe Dammstoffdicken notwendig.

Tabelle 2: Notwendige Dammstoffdicke Zwischensparrendammung

Dammung Warmeleitfdhigkeit Dammdicke fiir Dammdicke fiir
Ziel U-Wert Ziel U-Wert

<0,14 W/(m2K)  <0,11 W/(m2.K)

A-Wert W/(m.K)

Zwischensparrendammung mit Zellulose 0,040 32cm 40 cm
oder Mineralwolle

Zwischensparrenddmmung mit 0,036 30 cm 38 cm
Mineralwolle

Quelle: Energieagentur Tirol

Tipp

Eine funktionierende Hinterllftungsebene ist unerldsslich fiir den Abtransport von
Feuchtigkeit. Diese kann auch nachtraglich zwischen den Sparren durch Latten
und einer diffusionsoffenen Folie gebildet werden. Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Hinterliftungsebene ausreichend hoch ist und nicht durch

aufgequollene Dammung blockiert wird.
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https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/private/TGS_Priv_2023/Infoblatt_Sanierungsscheck_2023_2024_EFH.pdf

Kombidach

Ein Kombidach ist eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrenddmmung. Es kommt
zum Einsatz, wenn beispielsweise die Dammung des Daches nur von auRen verbessert

werden soll und zwischen den Sparren bereits geddammt wurde.

Dampfbremse

Eine intakte Dampfbremse auf der Innenseite der Konstruktion verhindert das Eindringen
von Raumluft in den Bauteil und somit die Durchfeuchtung des Démmmaterials. Als

Dampfbremsen eignen sich:

e Kunststoff- oder Alufolien
e Faserverstarkte Papiere

e StoRverklebte OSB-Platten (grobfasrige Spanplatten)

Wichtig ist das liickenlose Verlegen der Dampfbremse. Uberlappungen, StéRe und
Durchdringungen sind exakt auszufiihren und zusatzlich mit Klebeband abzudichten.
Besonderes Augenmerk ist auf die Ausfiihrung aller Anschlussdetails zu legen, z.B.
Dachflachenfenster, Anschliisse an bestehendes Mauerwerk, Anschluss an Kamin et

cetera.

Tipp

Zum Schutz der Dampfbremse kann diese zwischen zwei Lagen Dammstoff
eingebaut werden. Mindestens % der gesamten Dammstarke muissen aber auf der

kalten Seite der Dampfbremse eingebaut sein!

Die einzelnen Schichten des Dachaufbaus sollten von innen nach aufen immer
diffusionsoffener (wasserdampfdurchldssiger) werden. Im Zweifelsfall oder bei
bestehender dichter Bitumendachbahn ist eine Dampfdiffusionsberechnung durch eine
Bauphysikerin / einen Bauphysiker dringend zu empfehlen!
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Resiimee

Bei der Dachdammung sollte an der Dammstarke nicht gespart werden. Nur so kénnen
hohe Innenraumtemperaturen im Sommer vermieden und ein hoher Wohnkomfort Gber
das ganze Jahr sichergestellt werden. U-Werte von 0,15 W/(m?2.K) sollten bei der

Dachdammung jedenfalls nicht Gberschritten werden.
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Bei Fragen kontaktieren Sie die Energieberatungsstelle lhres Bundeslandes

Basierend auf einem Ratgeber der Energieberatung Land Steiermark
,Energieberatung in der Steiermark — Ich tu’s”
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https://www.topprodukte.at/services/sanierungstipps/foerderung-beratung
https://www.ich-tus.steiermark.at/cms/beitrag/12882172/170576034/
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